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Deney ücretleri hakkında bilgi almak için laboratuvar@bilecikdemircelik.com.tr adresi ile iletişime geçebilirsiniz. 

Sıra 

No 

Analiz Adı Deney Yapılan Ürün Metot Kaynağı 
Numune 

Miktarı 
Analiz Süresi 

Akreditasyon 

Durumu 

1 
Çekme Deneyi (Ortam Sıcaklığında En 

az 20 kN – En fazla 1000 kN) 
Betonarme Donatı Çeliği 

TS EN ISO 6892-1 

TS EN ISO 15630-1 

TS 708 

2 adet 2 gün Denetim Aşamasında 

2 Bükme ve Ters Bükme Deneyi Betonarme Donatı Çeliği 
TS EN ISO 15630-1 

TS 708 
2 adet 2 gün Denetim Aşamasında 

3 Nervür Geometrisinin Ölçümü Betonarme Donatı Çeliği 
TS EN ISO 15630-1 

TS 708 
1 adet 2 gün Denetim Aşamasında 

4 

Optik Emisyon - Spektral Analiz Deneyi 

Karbon (C), Silisyum (Si), Mangan 

(Mn), Fosfor (P) Kükürt (S), Krom (Cr), 

Molibden (Mo), Nikel (Ni), Alüminyum 

(Al), Bakır (Cu), Vanadyum (V) 

elementlerinin tayini 

Düşük Alaşımlı Çelikler ASTM E 415 1 adet 2 gün - 

5 
Tane Büyüklüğü Dağılımının 

Belirlenmesi (Eleme Yöntemi) 
Agregalar TS EN 933-1 2500 g 3 gün - 

6 
İnce Malzemenin Değerlendirilmesi- 

Metilen Mavisi Deneyi 
Agregalar TS EN 933-9 300 g 2 gün - 
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